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RAPPORT D'ESSAIL
ELEMENTS DE MACONNERIE

DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION

Essai réalisé conformément a la norme NF EN 772-1 - Aolit 2011
N° Dossier: 170082 Référence N°: 170082-1

Echantillon prélevé par: le fabricant
Méthode d'échantillonnage: Non communiquée

Demandeur / Client: BRIQUETERIE D'ALLONNE
5 ancienne route de Paris

60000 ALLONNE
Echantillon: Type :HD- Briques Argile Rose
Référencées de 1R a 10R par le laboratoire
Marquage: Néant
Dimensions (mm): Longueur: 220 Largeur: 105 Hauteur: 60
Echantillon regu le: 01/02/17 Essai réalisé du:  10/02/17 au 03/03/17
Méthode de rectification: I:,SOUfr'e IZMeulage |:|Mor"rier-
Référence de | Dimensions de |'éprouvette Surface Brute en Charge de rupture .Fesisrance b
I'éprouvette en mm mm® F - x 103 (N) I"écrasement en
N/mm®
1R 229 x 111 25 466 1952 76,7
2R 227 x 111 25 288 2 855 12,9
3R 228 x 112 25 456 2198 86,3
4R 226 x 110 24 804 3 365 135,7
5R 227 x 111 25 265 2 307 91,3
6R 228 x 112 25 433 2 203 86,6
7R 228 x 112 25 389 2790 109,9
8 R 228 x 111 25 205 2748 109,0
9R 226 x 109 24 658 3 475 1409
10R 230 x 112 25 794 2 086 80,9
RESISTANCE MOYENNE (N/mm?) 103,0
COEFFICIENT DE VARIATION (%) 21,8
Sens de compression: sens de pose
Méthode conditionnement: Sechage alair (§ 7.3.2) - méthode: 24dh a 105+ 5 °C cofrac

Observations:
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Manager, ge\‘i Unité Essﬂ'g\ ur Pr‘oduu'rs ,/‘L
ESSAIS
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ATTESTATION D'ESSAI CONFORME
CTMNC

N° Dossier: 170082 Référence N°: 170082-1

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction atteste que |'échantillon désigné ci-aprés:
Type :HD- Briques Argile Rose
Référencées de IR d 10R par le laboratoire

Marquage: Néant
Demandeur / Client: BRIQUETERIE D'ALLONNE
5 ancienne route de Paris
60000 ALLONNE
Réceptionné le : 01/02/17
Soumis a |'essai de: RESISTANCE A L'ECRASEMENT

dans les conditions prévues par lanorme  NF EN 772-1 - Aoit 2011

les résultats obtenus sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 771-1/CN de Mars 2012
pour la classe de résistance = RC400

CLAMART le: 07/03/17
NOTA:

Les essais donnant lieu & la délivrance de la présente
attestation portent sur un échantillon fourni au
laboratoire. Leur représentativité est liée a celle de
Féchantillon et ne peut tre étendue a une population
dont est issu 'échantillon que si 'lhomogénéité de cette
population peut étre vérifiée.

Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification,
il n'a pas été tenu compte de I'incertitude associée au

résultat.
La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme de fac-similé
Page 1/1
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C T M N C Date d'application I 07/03/2017

RAPPORT D'ESSAIL
ELEMENTS DE MACONNERIE

DETERMINATION DE LA DILATATION A L'HUMIDITE

Essai réalisé conformément a la norme NF EN 772-19- Avril 2001
N° Dossier: 170082 Référence N°: 170082-3

Echantillon prélevé par: le fabricant
Méthode d'échantillonnage: Non communiquée

Demandeur / Client: BRIQUETERIE D'ALLONNE
5 ancienne route de Paris

60000 ALLONNE
Echantillon: Type :HD- Briques Argile Rose
Référencées de IDH a 10DH par le laboratoire
Marquage: Néant
Dimensions (mm): Longueur: 220 Largeur: 105 Hauteur: 60
Echantillon regu le: 01/02/17 Essai réalisé du:  08/02/17 au 23/02/17
Référence Dilatation conventionnelle
de I'éprouvette a 1'eau bouillante mm/m (1)
1 DH +0,1
2 DH +0,2
3 DH +0,1
4 DH +0,1
5 DH +0,1
6 DH +0,1
7 DH +0,1
8 DH +0,1
9 DH +0,1
10 DH +0,2
Valeur moyenne (mm/m) +0 1
(1) Le signe - indique une diminution de longueur ,
Le signe + indique une augmentation de longueur. ¢
Observations: Dérogation d la norme , toutes les dimensions sont inférieures a 400 mm L
~
Essai Type Initial. faj
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ACCREDITATION
N°1-0143
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW COFRAC FR
Lareproduction de ce rappbey Qg ®'5ous forme intégrale. 1| comporte 1 page.Ce ra hiquement des
caractéristiques de I'échantillon sowRiaus-essais et ne pré juge pas des caractéristiques des produits similaires. 11 ne constitue donc pas une
certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation modifié par LOT n°2008-776 du 4 act 2008 -art. 137(V). Page 11
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation.
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ATTESTATION D'ESSAI CONFORME
CTMNC

N° Dossier: 170082 Référence N°: 170082-3

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction atteste que I'échantillon désigné ci-aprés:
Type :HD- Briques Argile Rose

Référencées de 1DH a 10DH par le laboratoire

Marquage: Néant

Demandeur / Client: BRIQUETERIE D'ALLONNE
5 ancienne route de Paris

60000 ALLONNE
Réceptionné le : 01/02/17
Soumis a |'essai de: DETERMINATION DE LA DILATATION A L'HUMIDITE

dans les conditions prévues par la norme NF EN 772-19 d'Awril 2001

les résultats obtenus sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 771-1/CN de Mars 2012.

CLAMART le: 07/03/17
NOTA:

Les essais donnant lieu & la délivrance de la présente
attestation portent sur un échantillon fourni au
laboratoire. Leur représentativité est liée & celle de
Iéchantillon et ne peut &tre étendue & une population
dont est issu 'échantillon que si lhomogénéité de cette
population peut &tre vérifiée.

Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification,
il n'a pas été tenu compte de |'incertitude associée au

résultat.
La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme de fac-similé
Page 1/1
Siége et adresse postale Fax : 01 44 37 07 20 .
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C T M N C Date dapplication ] 07/03/2017

RAPPORT D'ESSAIL
ELEMENTS DE MACONNERIE

EFFLORESCENCES
Essai réalisé conformément d la norme NF EN 771-1/CN - Annexe F de Mars 2012

N° Dossier: 170082 Référence N°: 170082-5
Echantillon prélevé par: le fabricant
Demandeur / Client: BRIQUETERIE D'ALLONNE
5 ancienne route de Paris
60000 ALLONNE
Echantillon: Type :HD- Briques Argile Rose
Référencées de 1EF a 7EF par le laboratoire
Marquage: Néant
Dimensions (mm): Largeur: 105 Hauteur: 60
Longueur: 220
Echantillon regu le: 01/02/17 Essai réalisé du:  20/02/17 au 28/02/17
= Si oui, les efflorescences ont -elles été
Référence de Des efflorescences sont apparues ? —
I'éprouvette éliminées ?
P ouL NON our NON

1EF X

2EF X

3EF X

4EF X

HEF X

6EF X

7EF X
Note : cocher les cases correspondantes. |
Observations:  Essai Type Initial

,\{,R\AUX Ny

CLAMART le: 07/03117 W % cofrac
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La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous el ogale! tepnfporte 1 pageCe rapport d'essai atteste uniquement des m’z‘;‘:‘_ﬁ::
caractéristiques de I'échantillon soumis aux essais et ne pré juge pas des caractéristiques des produits similaires. I| ne constitue donc pas une :
certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation modifié par LOI n°2008-776 du 4 aolit 2008 -art. 137(V). Pa ge 1/1
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation.
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CTMNC
ATTESTATION D'ESSAI CONFORME

N° Dossier: 170082 Référence N°: 170082-5

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction atteste que |I'échantillon désigné ci-aprés:
Type :HD- Briques Argile Rose
Référencées de 1EF a 7EF par le laboratoire

Marquage: Néant

Demandeur / Client: BRIQUETERIE D'ALLONNE
5 ancienne route de Paris
60000 ALLONNE

Réceptionné le : 01/02/17

Soumis a l'essai d': EFFLORESCENCES

dans les conditions prévues par la norme NF EN 771-1/CN - Annexe F de Mars 2012

que les résultats obtenus sont conformes aux spécifications de ladite norme.

CLAMART le: 07/03/17
NOTA:
Les essais donnant lieu & la délivrance de la présente
attestation portent sur un échantillon fourni au
laboratoire. Leur représentativité est liée a celle de
I'échantillon et ne peut &tre étendue & une population
Manager,

dont est issu I'échantillon que si 'homogénéité de cette
population peut &étre vérifiée.

Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification,
il n'a pas été tenu compte de |'incertitude associée au

résultat.
La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme de fac-similé
Page 1/1
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